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__Fiir jede Herausforderung das richtige Verfahren ngerform

__NormTec

Faserformteile fiir Produktschutz und Transport v
NormTec-Faserformteile werden aus bis zu 100 % Altpapier hergestellt und S Die wichtigsten Vorteile der NormTec-Qualitéit
zeichnen sich durch hohe Steifigkeit sowie Stabilitat bei starker Belastung aus. : ;
Bei diesem Herstellungsverfahren stehen die Polster- und Schutzfunktionen
im Vordergrund. Die Geometrie des Faserformteils passt sich optimal an die
Produktkontur an und garantiert so eine sichere Polsterung.
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Rohmaterial Pulper Formstation Trocknung

__PressTec

Faserformteile fiir Transportschutz und Prasentation - . A
Bei diesem Herstellungsverfahren wird ein NormTec-Faserformteil durch einen zu- e o o Die wichtigsten Vorteile der PressTec-Qualitét
sdtzlichen Arbeitsschritt - dem Nachpressen - geglattet und in die endgtiltige Form
gebracht. Der Flachenbedarf bei Transport und Lagerung wird dadurch wesentlich
verringert. Die gute Planlage der Produkte gewahrleistet eine stérungstreie
Automatengéngigkeit. Ein PressTec-Faserformteil zeichnet sich durch

optimiertes Handling im Verpackungsprozess und eine prazise Passform aus.
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Rohmaterial Pulper Formstation Trocknung Nachpressung
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__FineTec

Faserformteile fiir hochste Anspriiche .
Die FineTec-Qualitdt wird aus bis zu 100 % Altpapier gefertigt. Die Besonderheit : Die wichtigsten Vorteile der FineTec-Qualitit
dieses Verfahrens ist die erhéhte Festigkeit der Faserformteile gegeniiber dem
PressTec-Verfahren, dadurch kann bis zu 30 % des normalen Materialeinsatzes ein-
gespart werden. Durch die glatten Oberfldchen eignen sich FineTec-Faserformteile
besonders zum Einsatz bei der Fixierung von Produkten und der Arretierung

von Prazisionsbausteinen.
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Rohmaterial Pulper Formstation Trocken- und Pressstation

{(

Natiirlich smart verpackt!

www.buhl-paperform.de



